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某型胶粘剂加速贮存试验及寿命评估 
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（北京强度环境研究所，北京 100076） 

摘要：目的 评估某型胶粘剂的寿命。方法 通过恒定应力试验方法对某胶粘剂进行三个不同应力量级

的高温加速贮存试验。结果 胶粘剂在 100，80，60 ℃三种高温老化温度下的老化 90 d 后的剪切强度均

明显大于初始剪切强度 12.225 MPa。结论 高温老化过程中，胶粘剂发生了明显的退化现象。温度越

高，性能退化越快。由性能退化曲线拟合得到了胶粘剂高温老化的加速因子，评估了胶粘剂的常温贮

存寿命至少为 17.1 年。 
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Storage Accelerated Aging Test and Life Assessment of an Adhesive 

HU En-lai, CHEN Jing-hu, HU Shao-hua, GONG Xiao-chun, HU Yan-ping 
(Beijing Institute of Structure and Environment Engineering, Beijing 100076, China) 

ABSTRACT: Objective To evaluate life of an adhesive. Methods Storage accelerated aging test of an adhesive was conducted 

in three different temperatures by using constant stress test method. Results After aging at temperatures of 100, 80 and 60  for ℃

90 days, the shear strength of the adhesive became much higher than initial 12.225 MPa. Conclusion Marked phenomena of 

performance degradation are found on the adhesive in the aging process. The higher the temperature, the faster the performance 

degradation. Accelerating factors of the adhesive in high temperatures are obtained by fitting the performance degradation 

curves. Finally, storage life of the adhesive at room temperature is evaluated up to 17.1 years at least. 
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胶粘剂作为一类高分子材料[1—3]，广泛应用于包

装、建筑、汽车、电子、制鞋、纺织、塑料、木材、

光学、医疗卫生、航天航空、海洋运输等领域。随

着对材料性能要求的提高，胶粘剂的老化失效问题

日益严重，迫切需要进行大量的胶粘剂材料环境老

化的基础研究。国内对其环境行为与失效规律的研

究[4—11]报道甚少，远未达到与材料实际应用相适应

的水平，极大限制了胶粘剂新材料的开发与应用[12]。

在长期库房贮存过程中，胶粘剂和其他非金属材料，

往往是产品的薄弱环节，它们在贮存过程中会发生

老化，性能下降甚至失效，从而导致产品失效。为

了探索胶粘剂材料的贮存寿命，文中对某胶粘剂进

行了加速贮存[13]老化研究。 
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1  试验及数据 

胶粘剂试片采用 LY12-CZ 铝合金试片进行粘

接，试片的具体尺寸如图 1 所示，试片尺寸为(100± 

0.25)mm×(25±0.25)mm×(1.6±0.1)mm，胶水粘接尺

寸为(25±0.25)×(12.5±0.25)mm，胶层厚度为 0.2 mm，

粘结面进行喷砂处理，具体的试片加工方式满足

GB/T 7124—2008《胶粘剂拉伸剪切强度的测定》

要求。 

 

图 1  胶粘剂试片 

Fig.1  Adhesive specimens scheme 
 

不同老化温度下胶粘剂剪切强度与老化时间

的关系如图 2 所示。高温加速老化试验前随机选

取了 5 片胶粘剂试片进行常温下的拉伸剪切试验，

测得胶粘剂试片的初始剪切强度为 12.225 MPa。

对全部 140 片胶粘剂试片进行 100 ℃环境条件下

贮存 48 h 的预处理后[14]，将全部胶粘剂试片随机

分成 3 组，编号后分别置于 3 个高温试验箱中进行 

 

图 2  胶粘剂高温老化过程中的剪切强度变化曲线 

Fig.2  The shear strength curves of adhesive on high tem-
perature aging process 

为期 90 d 的高温加速老化试验，三组试验的老化

温度分别为 100，80，60 ℃。试验过程中定期地从

试验箱中取出胶粘剂试片，每次取出 5 片，常温放

置 24 h 后对其进行拉伸剪切试验，获取剪切强度

数据。 

2  分析与计算 

2.1  分析与讨论 

由图 2 可以看出，100 ℃高温老化过程中，胶

粘剂的剪切强度在老化前 7 天显著增大，第 7 天之

后明显减小。80，60 ℃高温老化过程中也出现了这

种先固化而后性能退化的现象。这种现象与文献[15]

一致。这是因为最初的胶粘剂固化进行得不完全，

所以高温老化前期胶粘剂又发生了继续固化，从而

提高了剪切强度。之后随着高温老化的进行，胶粘

剂受热老化的影响，发生了降解，其剪切强度出现

了明显的下降。由图 2 还可以看出，100 ℃和 80 ℃

高温老化过程中，胶粘剂剪切强度在老化时间分别

进行到 40，90 d 时又出现了第二次峰值，这是因

为在高温老化过程中，之前未固化部分的胶粘剂，

随着周围已固化部分胶粘剂的不断降解，被逐渐暴

露出来，然后又发生了再次固化，剪切强度也因此

得到了再次提高。 

如图 2 所示，胶粘剂在 100，80，60 ℃三种高

温老化温度下的老化 90 d 后的剪切强度均明显大

于初始剪切强度 12.225 MPa。这说明该型胶粘剂具

有较好的耐高温老化性能。比较三种温度下胶粘剂

在第一次固化后的剪切强度性能退化速率，见表 1。

可以看出，温度越高，退化速率越快。 

表 1  胶粘剂剪切性能退化数据 
Table 1  The shear performance degradation data of adhesive 

老化温度
/℃ 

老化时间
/d 

拉伸剪切 

强度/MPa 

退化速率(剪切 

强度差/时间差)

/（MPa·d-1） 

100 
7 18.25 

0.273 
21 14.425 

80 
28 17.1 

0.094 
60 14.1 

60 
40 16.89 

0.056 
70 15.225 
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2.2  加速因子及寿命 

根据 GJB92.2—86《热空气老化法测定硫化橡

胶贮存性能导则——第二部分：统计方法》，对胶

粘剂材料进行老化后性能数据的处理和贮存寿命

的统计外推评估。 

假定胶粘剂在高温老化过程中，其性能变化指

标 P 与老化时间 τ的关系用式（1）描述： 

e KP A
   (1) 

式中：P 为性能变化指标，即胶粘剂的剪切强

度；τ为老化时间，d；K 为与温度有关的性能变化

速度常数，1/d；A 为常数；α 为时间指数（范围：

0~1）。 

按照上述经验式，根据试验获取的一系列材料

性能 P 和老化时间 τ数据，可拟合得到性能变化速

度常数 K，即材料的表观老化速率常数。 

根据工程经验，在一定的温度范围内，材料的

性能变化速度常数 K 与老化温度 T 的关系服从阿

累尼乌斯（Arrhenius）方程： 

e
E

RTK Z


   (2) 
式中：T 为绝对温度，K；E 为表观活化能，

J/mol；Z 为频率因子；R 为气体常数，J/(K·mol)。 

根据 Arrhenius 方程，可建立材料老化速率与

老化温度之间的关系，由此可通过拟合外推得到其

他温度条件下的材料老化速率[16]。 

按照式（1）和式（2），结合试验数据，通过

编程计算得到 α 为 0.311。当 α 为 0.311 时，拟合

得到式（1）和式（2）的其他参数，见表 2。将表

2 中的参数代人式（2）计算得到常温（25 ℃）下

胶粘剂材料的性能变化速度常数 K0 为 0.086 02。 

表 2  公式（1），（2）的拟合参数 
Table 2  The fitting parameters of formula (1) and (2) 

老化温度/℃ K lnZ E/R 

100 0.319 9 

4.090 3 1 949.946 0 80 0.239 5 

60 0.170 8 

 
当不同老化温度下，性能参数 P 相等时，式（1）

可变为： 
1

0

0

( )
K

K



   (3) 

由式（3）计算得到胶粘剂在 100，80，60 ℃

高温老化相对于常温（25 ℃）贮存的加速因子分

别为 69.5，27.5，9.28。根据试验结果，该型胶粘

剂在 100 ℃环境条件下高温老化 90 d 仍然不失效，

结合加速因子，计算得到该型胶粘剂的的寿命至少

满足 6255 天，即 17.1 年。 

3  结论 

通过加速贮存老化试验获得了某胶粘剂在不

同温度下的老化试验数据，加速贮存过程中的拉伸

剪切强度数据及其拟合结果表明： 

1）胶粘剂在加速老化过程中发生了明显的退

化现象。贮存温度越高，胶粘剂性能退化越快。 

2）胶粘剂在 100，80，60 ℃环境条件下贮存

相对于常温贮存的加速因子分别为 69.5，27.5，9.28。 

3）评估得到胶粘剂的常温贮存寿命至少能达

到 17.1 年。 
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